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Сердцем кварцевого генератора 
является кварцевый резонатор. Это 
изготовленная особым образом пла-
стина кварца, на которую с двух сто-
рон нанесены электроды. Она является 
высокодобротным механическим резо-
натором, а благодаря пьезоэффекту его 
становится возможно связать с элек-
трической схемой. В результате чего 
получается автогенератор. Кварцевый 
резонатор – высокостабильный компо-
нент, однако с ужесточением требова-
ний, предъявляемых к стабильности 
частоты, становится необходимо при-
нимать дополнительные меры стаби-
лизации, направленные на увеличение 
стабильности генераторов к влиянию 
внешних воздействий.

Основу рубидиевого генератора 
составляет рубидиевая ячейка – сте-
клянная колба, заполненная парами 
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Рис. 1. Зависимость частоты  
от температуры для разных видов 
кварцевых генераторов.

изотопа рубидия, которая находится 
внутри микроволновой камеры со сте-
клянными окнами с двух сторон. Она 
просвечивается рубидиевой лампой, 
а прошедший свет фиксируется фото-
приёмником с другой стороны камеры. 
При этом на камеру подаётся модули-
рованный сигнал от опорного источ-
ника (кварцевого генератора). Таким 
образом, можно точно совместить 
микроволновый сигнал с резонансной 
частотой рубидия, так как оптическое 
поглощение газа рубидия изменяется 
на резонансной частоте. Стабильность 
частоты при этом определяется ста-
бильностью атомной линии рубидия. 

Стабильность частоты
И для кварцевого, и для рубидие-

вого генератора основной параметр – 
стабильность частоты, она зависит от 
многих факторов. Чаще всего стабиль-
ность выражается в долях отклонения 
от номинальной (первоначальной) 
частоты. Так, относительное измене-
ние частоты y выражается как 

 
,

где f – измеренное значение частоты, 
f0 – номинальное (или первоначальное) 
значение частоты.

Давайте посмотрим влияние неко-
торых внешних факторов на стабиль-
ность частоты для этих типов гене-
раторов. Начнём с температурной 
стабильности.

Частота кварцевого резонатора даже 
с учётом применения специальных 
срезов (например, AT) изменяется на 
десятки ppm (parts per million, 10–6) 
при изменении температуры в широ-
ких интервалах. С целью повышения 
стабильности кварцевые генераторы 
могут включать электрические цепи, 
компенсирующие это изменение часто-

ты – термокомпенсированные кварце-
вые генераторы (ТККГ, TCXO). Либо 
же содержать в себе термостат, поддер-
живающий постоянную температуру, 
внутрь которого размещают резона-
тор и другие чувствительные к изме-
нению температуры элементы – термо-
статированные кварцевые генераторы 
(ТСКГ, OCXO). Термостатированные 
кварцевые генераторы могут обеспе-
чить стабильность от единиц 10–9 до 
единиц 10–11. Таким генераторам нуж-
но время после включения для нагре-
ва термостата и выхода на рабочий 
режим. В самых прецизионных гене-
раторах применяется двойное термо-
статирование, что влечёт за собой уве-
личение их габаритов и потребления, 
зато на выходе получается практиче-
ски нивелировать влияние температу-
ры. При испытаниях таких генераторов 
приходится уже устранять влияние ста-
рения резонатора (о чём пойдёт речь 
ниже), проводя несколько циклов и 
вычитая линейный дрейф. На рис. 1 
представлены типовые графики тем-
пературной стабильности в интерва-
ле температур.

Стабильность частоты рубидие-
вой ячейки также сильно зависит от 
изменения температуры. Для уменьше-
ния влияния применяется термоком-
пенсация, что позволяет достичь еди-
ниц 10–10 и даже чуть ниже. При этом 
если для термостатированного кварце-
вого генератора справедливо, что при 
работе в более узком температурном 
интервале температурная нестабиль-
ность пропорционально уменьшается, 
то для термокомпенсированного руби-
диевого генератора это не работает. На 
небольшом интервале вполне можно 
получить полное изменение частоты в 
рамках нормы во всём интервале. Для 
наглядности можно сравнить графики 
ТСКГ и ТККГ на рис. 1.

Следующим типом стабильности 
является долговременная, т.е. зависи-
мость частоты времени при длитель-
ных интервалах наблюдения. 

Как уже упоминалось, в кварцевых 
генераторах происходят изменения 
частоты колебаний резонатора со вре-
менем. Частота колебаний резонатора 
напрямую связана с его толщиной – 
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Рис. 2. Типовая зависимость частоты от времени 
для кварцевых генераторов

Рис. 3. Типовое время выхода прецизионных генераторов  
на разные нормы по суточному старению от времени  
в выключенном состоянии
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основной причиной старения является 
небольшое изменение толщины в свя-
зи с процессами абсорбции и десорб-
ции. Кварцевая пластина содержит 
примерно 1 млн атомных слоёв, изме-
нения толщины даже на 1 атомный 
слой достаточно, чтобы частота откло-
нилась на 1×10–6. Помимо этого, все 
материалы, используемые в процес-
се изготовления резонатора, могут 
немного менять свои характеристи-
ки, например, клей, используемый 
для приклейки электродов, или сами 
электроды. Обычно частота кварцевого 

резонатора изменяется по логарифми-
ческому закону (рис. 2). Направление 
её изменения может быть произволь-
ным. 

Старение генератора зависит от 
частоты, так, для 10 МГц оно обычно 
составляет от нескольких единиц 10–10 

до нескольких единиц 10–11 в день. Для 
100 МГц примерно на 1 порядок боль-
ше – от единиц 10–9 до единиц 10–10. 
Также оно зависит от того, сколько 
генератор находился во включённом 
состоянии. Наиболее часто в специфи-
кациях на кварцевые генераторы ука-

зывается величина старения через 
30 суток после включения. Если гене-
ратор выключается в процессе работы, 
ему снова требуется время, чтобы вый-
ти на какой-то уровень старения. Так, 
например, на рис. 3 показаны типовые 
графики выхода прецизионных гене-
раторов на 10 МГц на разные уровни 
стабильности в зависимости от дли-
тельности выключения. 

Так, если генератор показывал ста-
рение 5×10–11 за сутки и был выклю-
чен на 5 суток, ему потребуется про-
работать 16 дней, чтобы снова выйти 
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на уровень 5×10–11. Поэтому всегда 
желательно обеспечивать постоянный 
режим работы кварцевого генератора 
в аппаратуре.

При выключении и последую-
щем включении первоначальный 
выбег частоты повторяется в каких-
то пропорциях. Также при выключе-

нии/включении может наблюдаться 
ретрейс, сдвиг частоты до 5×10–9.

На рис. 4 показано характерное изме-
нение частоты кварцевого генератора с 
двумя интервалами, на которых пита-
ние с него было снято. 

В рубидиевом генераторе гораз-
до меньше компонентов, изменя-

ющих свои свойства со временем.  
В процессе работы состав и давление 
компонентов наполнения оптических 
элементов медленно изменяются (диф-
фузия внутри стенок ячеек, натекание 
газов извне и т.п.), что приводит (в том 
числе за счёт изменения фильтрации 
излучения и через световой сдвиг) к 

Рис. 7. Относительная спектральная плотность мощности 
фазовых шумов для ультрапрецизионного кварцевого 
генератора

Рис. 8. Уход частоты (слева) и вызванная им временнáя ошибка (справа)

Рис. 6. Девиация Аллана для кварцевого генератора
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Рис. 5. Типовая зависимость частоты от времени  
для рубидиевых генераторов

Рис. 4. Влияние выключения питания на частоту кварцевых 
генераторов
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сдвигу частоты эталонного перехода. 
Значения данных параметров могут 
изменяться под влиянием измене-
ний температуры окружающей среды 
и атмосферного давления, что также 
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Рис. 10. Методика оценки временно́й ошибки

приводит к периодическим уходам 
частоты эталонного перехода. В резуль-
тате проявления описанных выше про-
цессов в зависимости от конкретной 
модификации прибора может проис-

ходить относительное систематическое 
изменение частоты выходного сигнала.  
Но этот систематический дрейф 
довольно мал по сравнению со ста-
рением кварцевого генератора.  
Это позволяет говорить об очень малой 
долговременной нестабильности и, что 
немаловажно, очень быстром выходе 
на неё.

Типовая картина долговременной 
прописи частоты для рубидиевого 
генератора показана на рис. 5.

Обратите внимание, что представ-
ленный на рис. 5 график довольно 
шумный. Это следствие его относи-
тельно низкой стабильности на корот-
ких временах, в частности за 1 с. Кра-
тковременная стабильность зависит, 
в первую очередь, от электрических 
шумов компонентов, входящих в состав 
генератора. Её измерение возмож-
но как во временно́й, так и в частот-
ной области. Во временно́й области 
для этого в основном служит девиа-
ция Аллана, а в частотной – чаще все-
го выражается однополосным фазовым 
шумом L(f).

Девиация Аллана, она же средне-
квадратичное двухвыборочное откло-
нение (СКДО), вычисляется следую-
щим образом:
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Примечание: Профиль 1 (слева) абсолютно симметричен в течение суток – максимум временной́ ошибки при таком профиле ~15 нс, 
при этом через 24 часа она равна 0. Профиль 2 (справа) несимметричен – максимум временной́ ошибки ~45 нс.  
Для оценки временной́ ошибки мы используем именно его

Рис. 9. Влияние температурного профиля на временнýю ошибку

Рис. 11. Временнáя ошибка двух рубидиевых генераторов при постоянной температуре
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,

где М – количество усреднений, y – отсчё-
ты частоты, усреднённые за время τ.

Для прецизионных кварцевых гене-
раторов СКДО может достигать 7×10–14 
и даже меньше при времени усредне-
ния, равном 1 с. С увеличением вре-
мени усреднения всё больше начи-
нает сказываться старение, и СКДО 
идёт вверх. Для качественной оцен-
ки на длительных интервалах усред-

нения кварцевый генератор должен 
быть непрерывно включён в течение 
длительного времени для выхода его 
старения на полку. Характерная кри-
вая показана на рис. 6.

Рубидиевые генераторы обладают 
большим значением СКДО на малых 
временах усреднения (10–11 на 1 c), но 
при этом с увеличением времени это 
значение уменьшается. 

Однополосный фазовый шум пред-
ставляет собой отношение спектраль-

ной плотности мощности, измеренной 
на определённой частотной отстрой-
ке в полосе 1 Гц, к полной мощности 
сигнала на несущей (номинальной) 
частоте и выражается в дБн/Гц (деци-
белы относительно несущей в полосе 
1 Гц). Спектральная плотность мощно-
сти является непрерывной функцией 
отстройки по частоте и представляет-
ся в виде графика.

На рис. 7 показан график фазовых 
шумов для ультрапрецизионного квар-
цевого генератора.

Временна́я ошибка
При использовании в телекоммуни-

кационных системах чаще всего при-
меняют интегральный показатель 
нестабильности – временную́ ошиб-
ку. Он показывает отклонение време-
ни в режиме удержания (Holdover) и 
выражается в долях секунд за некото-
рый интервал времени (1 мкс за 24 часа, 
3 мкс за 72 часа, 500 нс за 12 часов и т.п.). 

Наибольший вклад во временную́ 
ошибку вносят долговременный уход 
и реакция на изменение температуры. 
Как было описано, рубидиевые гене-
раторы обладают очень малым значе-
нием долговременного ухода, а преци-
зионные кварцевые генераторы могут 
обладать крайне малой температурной 
нестабильностью.  

Рис. 13. Компенсация старения кварцевых генераторов
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Рис. 14. . Уход частоты (слева) и вызванная им временнáя ошибка (справа) с учётом линейной компенсации старения
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Долговременный уход можно при-
мерно выразить линейной функцией, 
что обычно справедливо на небольших 
временах (1…3 суток), с учётом того, 
что генератор находится во включён-
ном состоянии длительное время к 
моменту оценки, что при интегриро-
вании приводит к квадратичной функ-
ции временно́й ошибки (рис. 8).

Влияние температурной стабиль-
ности зависит от того, как именно 
будет меняться температура при экс-
плуатации и испытаниях аппарату-
ры. Для примера на рис. 9 показаны 
2 профиля с изменением температу-
ры в пределах 5°С в течение суток и 
временна́я ошибка, которая получа-
ется при изменении температуры по 

этим профилям для генератора с иде-
альной линейной температурной зави-
симостью 2×10–13 на 1°С.

Профиль 1 (слева) абсолютно сим-
метричен в течение суток – максимум 
временно́й ошибки при таком профи-
ле ~15 нс, при этом через 24  часа она 
равна 0. Профиль 2 (справа) несимме-
тричен – максимум временно́й ошибки 
~45 нс. Для оценки временно́й ошибки 
мы используем именно его.

Для оценки временно́й ошибки 
удобно на данные длительной пропи-
си частоты накладывать скользящее 
временно́е окно требуемой длительно-
сти. Схематичное изображение оцен-
ки временно́й ошибки представлено 
на рис. 10. 

Так, для рубидиевых генераторов 
при постоянной температуре мы 
получаем примерно такие оценки 
временно́й ошибки за 24 часа (рис. 11).

Результаты вписываются в очень 
жёсткие рамки 100…150 нс за 24 часа. 
Но если эти же генераторы измерить в 
условиях небольших изменений тем-
пературы (±5°С), то становится видна 
чёткая зависимость от изменений тем-
пературы, и итоговый результат уже 
увеличивается до 400…600 нс (рис. 12).

Конечно, можно проводить ком-
пенсацию рубидиевых генераторов 
в более узком интервале, что позво-
лит получать лучшие результаты по 
временно́й ошибке, но это не всегда 
приемлемо.

Рис. 15. Временнáя ошибка ддля 4 различных генераторов
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С кварцевыми генераторами мож-
но, наоборот, получить очень хоро-
шую стабильность в интервале, а опре-
деляющим временную́ ошибку станет 
долговременный уход. Сами по себе 
кварцевые генераторы показывают 
временную́ ошибку 1…2 мкс за 24 часа. 
Но их долговременный уход довольно 
хорошо прогнозируется, таким обра-
зом можно построить систему, ком-
пенсирующую старение. Суть подоб-
ной компенсации сводится к тому, 
чтобы по известному ранее поведению 
частоты генератора предсказать изме-
нение частоты на следующий период. 
Первый период времени, за который 
происходит оценка старения генера-
тора, называется периодом обучения, 
второй период – период определения 
временно́й ошибки. Процесс обучения 
представляет собой построение аппрок-
симирующей модели дрейфа частоты, 
которая позволит предсказать дрейф 
частоты генератора в последующий 
период времени. В итоге временна́я 
ошибка будет определяться уже разни-
цей между прогнозируемым и реаль-
ным старением (рис. 13).

В качестве аппроксимирующей моде-
ли можно использовать линейную 
функцию аппроксимации. Однако при 
этом следует иметь в виду, что в пер-
вые дни после длительного выключе-
ния ошибка прогнозирования линей-

 НОВОСТИ МИРА

Таблица 1. Сравнение характеристик рубидиевого генератора RFS-M102  
и кварцевого генератора (ГК360-ТС)

  RFS-M102 ГК360-ТС

Габаритные размеры 51×51×26 мм 51×51×19 мм

Временная́ ошибка
100 нс при постоянной 

температуре 
400 нс при переменной 

температуре (±5°C)

400 нс при постоянной 
температуре 

400 нс при переменной 
температуре (±5°C)

с учётом компенсации старения

Температурная стабильность ±5×10–11 в интервале –40…+75°C ±1×10–11 в интервале –40…+85°C

Долговременная стабильность 2×10–11 / сутки 1×10–10 / сутки

Потребление До 1,66 А при вкл.,  
до 0,5 А в уст. режиме

До 2 А при вкл.,  
до 0,6 А в уст. режиме

Девиация Аллана на 1 с 2×10–11 1×10–12

ной аппроксимацией будет чрезмерно 
высока.

Использование такой компенсации 
позволяет уменьшить временную́ 
ошибку, вносимую старением КГ 
в 3…5 раз. Таким образом, временна́я 
ошибка при использовании подобной 
компенсации может быть менее 400 нс 
за 24 часа. Для примера на рис. 14 пред-
ставлен график временно́й ошибки для 
прописи частоты, показанной ранее на 
рис. 10, только уже с учётом линейной 
компенсации старения.

Используя такой подход, мож-
но получить временну́ю ошибку на 
уровне 400 нс за 24 часа в условиях 
небольшого изменения температуры 
(рис. 15).

Для кварцевых генераторов, исполь-
зование которых предполагает ком-
пенсацию дрейфа частоты, мы накла-
дываем дополнительные требования 
по обеспечению монотонности это-
го дрейфа. Это достигается специ-
альными мерами при производстве 
резонаторов и конструкции самих 
генераторов. Для них вводится допол-
нительный параметр контроля – зна-
чение временно́й ошибки при компен-
сации дрейфа частоты, при оценке 
которого мы используем алгоритм, 
схожий с компенсацией старения, 
описанной выше. Он позволяет оце-
нить прогнозируемость и возмож-

ность компенсации старения гене-
ратора.

Сравнение характеристик 
кварцевого и рубидиевого 
генераторов

Для дальнейшего сравнения будут 
использованы рубидиевый генератор 
RFS-M102 и прецизионный кварцевый 
генератор ГК360-ТС производства АО 
«Морион». Их основные параметры 
сведены в табл. 1.

Как видно, оба генератора очень 
похожи друг на друга по габаритам 
и потреблению. При этом оба готовы 
показывать временную́ ошибку до 400 
нс в условиях переменной температу-
ры. Для кварцевого ГК360 стоит учесть 
необходимость обеспечения компенса-
ции старения генератора в аппаратуре, 
чтобы его температурная стабильность 
позволила получать такую ошибку в 
более широком окне. Перестройка у 
обоих генераторов может быть как ана-
логовой, так и цифровой. При правиль-
ном использовании и тот и другой тип 
генераторов позволяет добиться очень 
хороших результатов по требованиям 
временно́й ошибки.
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Cisco ликвидировала своё 
юрлицо в России

Производитель сетевого оборудования 
и программного обеспечения Cisco завер-
шил процесс ликвидации одного из своих 
юридических лиц в России.

Согласно информации, опубликованной 
в Едином госреестре юридических лиц, 

ликвидация юридического лица Cisco со-
стоялась 15 декабря.

Речь идёт об ООО «Сиско системс», ко-
торое было ответственно за обслужива-
ние оборудования. Важно отметить, что 
второе юридическое лицо компании, «Си-
ско солюшенз», продолжает свою дея-
тельность в России. 

Ранее сообщалось, что производитель 
сетевого оборудования и программных 
продуктов компания Cisco Systems в ян-
варе этого года «физически уничтожи-
ла» свои материально-производствен-
ные запасы в России на сумму 1,86 млрд 
рублей.

ixbt.com
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Всего за $1000 Biomemory 
превратит вашу ДНК  
в персональный флеш-
накопитель

Французская компания Biomemory анон-
сировала новую услугу по созданию долго-
вечных хранилищ данных, в основе кото-
рых лежит молекула ДНК. Подобные раз-
работки ведутся уже давно, но это первый 
случай, когда их результат стал доступен 
обычным пользователям. Новый проект 
ориентирован на широкую аудиторию, 
это полноценный коммерческий продукт.

Накопитель может хранить только тек-
стовую информацию. От клиента требуется 
написать текст, затем буквы будут закоди-
рованы через последовательность четы-
рёх нуклеотидов, из которых состоит ДНК. 
В лаборатории соберут фрагмент молеку-
лы по предоставленному коду, затем ве-
щество высушат для сохранности и запе-
чатают внутри стальной пластинки. Что-
бы прочесть послание, придётся вскрыть 
хранилище, провести регидратацию ДНК, 
а затем и её секвенирование.

Ёмкость накопителя составляет сим-
волический 1 килобайт, но это обуслов-
лено лишь сложностью и дороговизной 
процедуры. Создание фрагмента ДНК за-
нимает до 8 часов. Заявлено, что в есте-
ственных условиях накопитель сохранит 
целостность не менее 100 лет, а если хра-
нить его бережно – срок может измерять-
ся и тысячами лет.

Стоимость услуги составляет 1000 евро.

Эта технология создана 
специально, чтобы 
подслушивать владельцев 
смартфонов для 
формирования рекламы. 
Разработка CMG называется 
Active Listening

В Сети можно найти очень много исто-
рий о том, как людям выпадает реклама 
того, о чём они недавно говорили, что яко-
бы указывает на то, что смартфоны слуша-
ют своих пользователей и передают эти 
данные для формирования рекламы. Ком-
пании в этом, конечно, не признаются, но 
по факту теперь у нас есть доказательство 
того, что такие технологии существуют и 
они задействованы. 

Компания Cox Media Group представи-

ла такой продукт под названием Active 
Listening. Это ПО именно для прослуши-
вания пользователей посредством микро-
фонов в смартфонах, но не только. Так-
же ПО можно использовать в умных те-
левизорах и многих других современных 
устройствах. Разработчики говорят, что их 
ПО может идентифицировать потенциаль-
ных клиентов «на основе случайных раз-
говоров в реальном времени». 

Сложно сказать, использует ли уже кто-
то технологию CMG, но, с одной стороны, 
компания продвигает её как решение бу-
дущего, то есть это явно достаточно све-
жий продукт, а с другой, компания якобы 
предоставляет данные об окупаемости ин-
вестиций, что косвенно может указывать 
на то, что клиенты у неё уже есть. В лю-
бом случае, CMG может быть далеко не 
первой компанией с такой разработкой.

industry-hunter.com

Среди производителей 
полупроводников растёт 
конкуренция за разработку 
1-нм чипов

Растущая важность передовых процес-
сов в производстве чипов очевидна, чему 
способствуют такие инновации, как искус-
ственный интеллект и высокопроизводи-
тельные вычисления. В то время как 3-нм 
чипы вышли на потребительский рынок, 
на фабриках предпринимаются усилия по 
переходу на 2-нм чипы. Недавние отчёты 
свидетельствуют о прогрессе в производ-
стве 1-нм чипов, что ещё больше усили-
вает конкуренцию среди производителей 
полупроводников.
2-нм чипы: премьера в 2025 году

Ожидаемая к 2025 году гонка за 2-нм чи-
пами идёт полным ходом.

TSMC планирует внедрить транзисторы 
GAAFET по 2-нм техпроцессу к 2025 году, 
что обеспечит прирост скорости на 15% 
и снижение энергопотребления до 30% 
по сравнению с N3E, при этом увеличив 
плотность транзисторов на чипе более 
чем на 15%.

Samsung движется по аналогичной тра-
ектории, планируя представить свой 2-нм 

техпроцесс к концу 2025 года. Как сообщи-
ли СМИ в октябре, Samsung Foundry заяви-
ла на выставке Semiconductor Expo 2023 в 
Южной Корее, что уже начала перегово-
ры с крупными клиентами по поставке им 
2-нм продукции.

Rapidus планирует начать пробное про-
изводство 2-нм чипов в 2025 году, а к 2027 
году перейти к массовому производству. 
В сентябрьских сообщениях указывалось, 
что ASML планирует создать центр техни-
ческой поддержки на Хоккайдо, Япония,  
в 2024 году. На продолжающееся стро-
ительство Rapidus 2-нм фабрики будет 
направлено около 50 инженеров,  по-
могающих в настройке оборудования 
EUV-литографии на пробной производ-
ственной линии, а также обеспечивающих 
поддержку при запуске фабрики, техниче-
ском обслуживании и проверках.
Когда появится 1-нм чип?

Помимо 2-нм, внимание отрасли пере-
ключается на чипы по 1-нм техпроцес-
су.  Согласно  планам  отрасли, массовое 
производство 1-нм чипов ожидается в пе-
риод с 2027 по 2030 год. Nikkei недавно 
сообщила о сотрудничестве между япон-
ским производителем микросхем Rapidus, 
Токийским университетом и французской 
технологической исследовательской орга-
низацией Leti с целью разработки осново-
полагающей технологии для проектирова-
ния 1-нм микросхем. Обмен талантами и 
техническим опытом планируется начать 
в 2024 году с целью создания системы про-
изводства 1-нм чипов, имеющих решаю-
щее значение для автономного вождения 
автомобилей и производительности искус-
ственного интеллекта. С другой стороны, 
также рассматривается возможность со-
трудничества с IBM в области 1-нм продук-
тов. Предполагается, что вычислительная 
производительность 1-нм продуктов, ко-
торые, как ожидается, станут массовыми 
в 2030-х годах, превысит 2-нм на 10–20%.

TSMC и Samsung также рассматривают 
возможность разработки 1-нм чипов. Пер-
воначальный план TSMC по созданию за-
вода по производству чипов с техпроцес-
сом 1,4 нм на Тайване столкнулся с задерж-
ками после отказа от первоначального 
выбора места в октябре.

Samsung планирует запустить свой 1,4-
нм техпроцесс к концу 2027 года с улуч-
шенной производительностью и энер-
гопотреблением за счёт увеличения ко-
личества нанолистов на транзистор, что 
обещает улучшенный контроль и сниже-
ние утечки мощности.

russianelectronics.ru


